
Acquafòrte. Tecnica di incisione basata sull'azione corrosiva dell'acido nitrico (aqua fortis) 
su una lastra generalmente in rame, spalmata di una vernice grassa, resistente all'azione 
dell'acido, sulla quale sia stato tracciato il disegno con una punta metallica. La lastra così 
trattata viene immersa nel bagno di acido nitrico, che intacca il metallo là dove la punta ha 
asportato la vernice. Per la stàmpa (v.), la lastra, liberata dalla vernice, viene inchiostrata e 
ripulita, in modo che l'inchiostro rimanga soltanto nei solchi del disegno, da cui si trasmette,
per pressione sotto un torchio, sul foglio inumidito.


